SIMPLITATEA APLICARII DE RADMYX READYMADE

pentru repararea hidroizolatiei unei structuri din beton sau mortar

1. Se indeparteaza betonul deteriorat si se repara
daca este necesar.

Crapaturile si fisurile trebuie umplute cu mortar de
reparatii daca nu se manifesta siroire de apa, sau cu
mortar cu priza rapidd daca exista siroire.

Se curdtd mecanic suprafata de orice material
(lemn, folie de plastic, decofrol etc.) ce poate
impiedica patrunderea pastei de Radmyx in pori si
capilaritati.

2. Se pregateste Radmyx Slurry conform fisei
tehnice intr-o cantitate suficienta pentru suprafata
ce se estimeaza ca se va repara.

3. Se aplicd in doua straturi, la 90 de grade, fiind
atenti s nu 1dsam niciun por deschis. Se umezeste
suprafata inaintea fiecarei aplicari de Radmyx.
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4. La rosturile de turnare se fac reparatii si
colmatari cu Radmyx Mortar.

5. Se mentine umeda suprafata timp de 5-7 zile.




